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1.

1.1.

1.2

VSeobecné Uudaje

Udaje o zadateli

Vyrobce: BEST, a.s.

Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

ICO: 25201859

Vyrobna 1: zavod Rybnice

Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

Vyrobna 2: zavod Lucice

Adresa: Lucice 87, 503 51 Chilumec nad Cidlinou
Vyrobna 3: zavod Bozice

Adresa: Bozice 423, 671 64 Bozice

Vyrobna 4: zavod Mohelnice

Adresa: Nadrazi 2, 789 85 Mohelnice

Vyrobna 5: zavod Ostrava

Adresa: Paskovska 227, 720 00 Ostrava-Hrabova
Vyrobna 6: zavod Polerady

Adresa: Polerady 117, 434 01 Most

Vyrobna 7: zavod Vranin } .
Adresa: Vranin 278, 373 73 Stépanovice u Ceskych Budéjovic
Udaje o vyrobku

Vyrobek: Betonové tvarnice pro pfikopy na odvodnéni ploch

typ/varianta: BEST - ZLAB |, BEST — ZLAB I

Betonové prvky BEST — ZLAB | a BEST ZLAB Il jsou uréeny pro stavbu odvodiiovacich prikopti
a koryt pro odvodnéni kolem silniénich komunikaci, draZnich téles a jinych ploch. Viyrobky neplini
nosnou funkci.

Prvky jsou uréené vyhradné pro pouZiti ve vnéj§im prostfedi, osazuji se uloZzenim do piskového
loze. Prufezova plocha ma tvar plochého ovalného Zlabu.

PouzZita tfida betonu ve vyrobcich odpovida stupni viivu prostfedi XF4 podle CSN EN 206.

BEST - ZLAB | BEST - ZLAB Il

Betonové prvky pro povrchové odvodnéni jsou zafazeny do skuplny vyrobk( &. 1, poloZk
(TN 01_10_01) podle pfilohy 2 nafizeni viady 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlad ,8‘19:‘2
Sb., {j. jsou stanoveny k ovéreni viastnosti vyrobcem podle § 8 tohoto nafizeni.

Vyrobek neni opatfen krycim ro$tem a nevztahuje se na n& CSN EN 1433. V,
pozadal Zadatel o postup prokazovani shody podle § 5 uvedeného nafizeni.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Seznam podkladi pfedanych Zadatelem pro certifikaci vyrobku
e PN BEST 23-2014 Betonové prvky pro povrchové odvodnéni (revize 2: 8/2017)

Seznam ostatnich podkiadti pouZitych pfi certifikaci vyrobku

zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni

nafizeni vliady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016 Sb.

CSN EN 13369 Spoleéna pravidla pro betonové prefabrikaty (72 3001)

CSN 73 0212-5 Geometricka piesnost ve vystavb&. Kontrola pfesnosti. Cast 5: Kontrola
presnosti stavebnich dilct

CSN EN 12390-3 Zkouseni ztvrdlého betonu. Cast 3: Pevnost vtlaku zkuSebnich téles
(73 1302)

CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukcich — Cast 1: Vyvrty — Odbér, vysetieni a
zkouseni v tlaku (73 1303)

CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plsobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek

TN 01_10_01 Prefabrikované nosné betonové vyrobky z hutného nebo lehkého betonu uréené
pro nekonstrukéni pouziti

Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku

STO 060-045645 (vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, dne 13.9.2017 s platnosti do 30.9.2022)

Informace o predchozi certifikaci vyrobku

Vyrobek byl certifikovan v roce 2016. S ohledem na zmény ve sledovanych vilastnostech a nové
vydané STO se vydava nova dokumentace podle Nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve znéni NV
312/2005 Sb. a NV &. 215/2016 Sb.

2. Vysledek prezkoumani podkladi pfedloZenych Zadatelem

Podklady pfedlozené vyrobcem odpovidaji pozadavkiim NV pro stavebni vyrobky.

3. Posouzeni vyrobku

3.1.

3.2.

Technické pozadavky - sledované vlastnosti dle STO 060-045645:

— rozmérové tolerance

pevnost v ohybu

odolnost proti plisobeni mrazu a chemickych rozmrazovacich latek
jiné viastnosti: trhliny, odlupovani, rozvrstveni

Soupis protokolli o zkouskach a posouzenich:
Vysledky zkousek vyrobkl jsou uvedeny v protokolech uvedenych v kapitole 6.1.
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3.3. Vyhodnoceni vysledkil zkousek a posouzeni vyrobku:

Sledovana vlastnost Protokol o Vysledek PoZzadovana/ Vyhodnoceni
zkousce zkousky deklarovana urover
1 2 4 5 6
1 | Pevnost v ohybu B 50MPa |D: 4,0 MPa (primér) .
Priloha8.1. |  4'0 MPa 3,2 MPa (jednotiive) vyhovuje
2 | Geometrické parametry P: délka+ 10 mm,
dilce vyska a 8itka prifezu £ 5 mm
S D: délka1 % (24 mm, <10 mm),
Pfiloha 6.1, +9 mr'n 8itka 3 % (2 3 mm, <5 mm), vyhovuje
- tloustka 3 % (2 3 mm, <5 mm)
Odchylka od rovinnosti a pfimosti
na délce mérky 300 mm: £ 2,5 mm
3 | Odolnost proti plisobeni D: XF4 vyhovuje
mrazu a chemickych P: po 100 cyklech zkouseni metodou
rozmrazovacich latek A max. stupei naruseni 3:
Pftiloha 6.1. 424 g.m2 Primérna hodnota odpadu max.
1000 g.m?
Maximalni jednotliva hodnota
odpadu max. 1200 g.m
4 | Jiné viastnosti ] vyrobky bez | P: Vyrobek bez trhlin, odlupovani vyhovuje
Priloha 6.1. ZJevngJ/ch nebo rozvrstveni
va

|=

Posouzeni systému fFizeni vyroby

41.

Pozadavek technické specifikace, technického pfedpisu na systém Fizeni vyroby:

Pozadavky na systém Fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze ¢. 3 nafizeni vlady
€. 163/2002 Sb. ve znéni NV €. 312/2005 Sb. a NV ¢. 215/2016 Sb.

4.2.

Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby:

Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci (vypinény dotaznik uloZeny na pracovisti
TZUS Praha a.s., pobo¢ka Brno — v8echny pozadavky byly spinény) a je zajisténo jeho radné
fungovani.

5. Zaver

Bylo zji§téno, Ze vyrobky BEST — ZLAB | a BEST — ZLAB Il odpovidaji ve sledovanych
vlastnostech poZadavkim technické specifikace a technickych piedpisu.
Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho Fadné fungovani

Vyrobky uvedené v kap. 1.2 spliiuji pozadavky § 5 nafizeni vliady €. 163/2002 Sb. ve
znéni narizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.
Zjisténi a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné
skute&nosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména muzZe ovlivnit
viastnosti vyrobkd (napi. zména technickych pfedpisli, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zarizeni).
Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odst. 4 nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

dopliiovana zpravami o dohledu provadénymi nejméné jednou za dvanact mésicu.
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6. Prilohy

6.1.

Protokol &. 164/16 o provedenych zkouskach — BEST Zlab | (vyr zavod Rybnice), 25.1.2016
Protokol &. 2355/16 o provedenych zkouskach — BEST Zlab | (vyr zavod Lugcice), 12.8.2016
Protokol €. 2558/16 o provedenych zkouskach — BEST Zlab | (vyr zavod Rybnice), 31.8.2016
Protokol €. 1811/16 o provedenych zkouskach — BEST Zlab | (vyr zavod Ostrava), 16.9.2016
Protokol €. 441/17 o provedenych zkouskach — BEST Zlab | (vyr zavod Rybnice), 29.3.2017
Protokol &. 445/17 o provedenych zkouskach — BEST Zlab | (vyr zavod Luéice), 29.3.2017

Vydala Zku$ebni laboratof pfi UTHD FAST VUT v Brné.

Zkusebni protokoly jsou uloZeny u objednatele a v dokumentaci TZUS Praha, s.p.




